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1. INTRODUCCIO

La bauma del Serrat del Pont, la qual es troba situada al flanc sud del
massis calcari de I’ Alta Garrotxa, a la riba del riu Llierca, just on aquest
s’obre pas cap a la plana de Tortella-Montagut, és un jaciment excepcional
pel fet que presenta una estratigrafia coneguda amb una seqiiéncia historica
que va des del Mesolitic fins a I’época Romana. Al llarg de les quatre
campanyes d’excavacid s’han posat al descobert, primer, un estrat superficial
heterogeni amb materials medievals 1 moderns barrejats amb materials
romans; per sota, aparegué un nivell arqueologic d’&poca ibérica, durant la
qual la bauma fou tancada amb un mur de pedra seca; amb anterioritat,
durant el Bronze Final i durant el Bronze Antic, la bauma s’utilitza com a
refugi estacional / temporal.

En aquest treball volem presentar les novetats proporcionades per les
ultimes campanyes d’excavacions, en el transcurs de les quals s’ha procedit a
aixecar diversos nivells arqueologics amb una cronologia relativa que cal
situar entre el 4.200-4.000 BP, és a dir, durant el Calcolitic. Entre els mate-
rials arqueologics recuperats hi ha ceramiques campaniformes, tant dels tipus
“internacional” (cordades i maritimes) com del tipus pirinenc, i fragments
pertanyents a ceramiques de les anomenades verazianes; a més a més de la
interessant troballa de fragments cerAmics pertanyents a, almenys, dos gresols
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que haurien estat utilitzats en un moment del procés de la metal-hirgia del
coure, com ho indiquen I’alt grau de vitrificacié de les seves parets interiors i
les mintscules restes d’aquest mineral que encara apareixen adherides a
aquestes parets.

El fet que en la darrera campanya, a Pestiu de 1993, s’hagi treballat
encara en l’aixecament dels nivells Calcolitics no ha permés de finalitzar
Uestudi del material ceramic, i per tant no estem en condicions de donar, per
exemple, xifres definitives sobre els percentatges dels diferents tipus de cera-
miques; en canvi, I'aparicié dels gresols obliga a plantejar-se una serie de
qliestions sobre 'existéncia a Catalunya d’una metal-ldrgia del coure que
només podrem resoldre d’aqui a un temps, quan s’hagin realitzat les analisis
de les restes de mineral que apareixen a I'interior dels gresols i, a llarg
termini, quan tindrem més informacié provinent d’altres jaciments.

2. EVIDENCIES DE METAL-LURGIA DEL COURE A LA BAUMA DEL
SERRAT DEL PONT. ALTRES EXEMPLES CONEGUTS

En I’aixecament dels diferents nivells d’ocupacié de 1a bauma durant el
Calcolitic s’han recuperat, fins ara, diversos fragments ceramics pertanyents a
un minim de dos gresols de ceramica, un de llis i un altre decorat amb motius
campaniformes d’estil pirinenc. Tots presenten la superficie exterior craque-
lada com a conseqiiéncia de les altes temperatures, mentre que la interior
apareix vitrificada amb restes de mineral de coure.

Les analisis, previstes perd encara no realitzades, de les restes
metal-liques que apareixen a ’interior dels gresols permetra congixer a quin
dels moments del procés de la metal-lirgia del coure varen ser utilitzats, i
també verificar la procedéncia del mineral de coure.

Del gresol llis s’han pogut recuperar un fragment de vora i cinc frag-
ments informes; es tractaria d’un recipient obert, del qual desconeixem el
diametre, que presenta una vora vertical i un llavi arrodonit. En canvi, tenim
quatre fragments decorats amb estil campaniforme pirinenc; els motius que
presenten son diferents, perd existeix la possibilitat que pertanyin a un mateix
vas decorat amb bandes incises de motius diversos, tot 1 que no enganxen, €s
possible, també, que pertanyin a gresols diferents. Un dels fragments de gresol
campaniforme és una vora i es tractaria igualment d’un vas obert del qual
desconeixem el diametre.
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Fig. 1. Fragments de gresols ceramics trobats en ¢ls nivells arqueologics Calcolitics de la bauma
del Serrat del Pont.
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A Catalunya, en I’estat actual de la investigacié, es coneixen pocs
exemples de gresols ceramics atribuibles al Calcolitic; I'tinic que aparegué en
un context clar, amb ceramiques campaniformes d’estil pirinenc, és el de la
cova del Frare, a Matadepera (MARTIN, 1992). Se’n coneixen dos altres
exemplars procedents de la Cova del Buldé, a Montral, i de la Cova de
I’Heura, a Ulldemolins, que haurien servit, segons el seu descobridor, per a
fondre objectes metal-lics més que no pas per a la reduccié directa del
mineral; a aquests dos exemplars apareguts a les rodalies de Reus no és
possible adjudicar-los una cronologia precisa, només es pot indicar que en
I’analisi la capa metal-lica trobada a interior del primer va resultar ésser
coure. (VILASECA, 1973, pag.174)

Altres exemples de gresols trobats en contextos campaniformes els
trobem a Navarra i la Meseta. En el primer cas es tracta de I’habitat campani-
forme d’Abejar 1, on, en superficie, es varen recuperar les restes de dos
gresols ceramics, dels quals cal remarcar que I’acabat exterior era groller
mentre que 'interior era lis (SESMA, 1993). El segon exemple és el poblat
del Ventorro, prop de Madrid, on durant una excavaci6 d’urgéncia es localit-
zaren diversos fons de cabana. L’excavacié d’una superficie de 4 x 15 metres
proporciona les restes pertanyents a 10 gresols ceramics diferents, dos dels
quals estaven decorats amb estil campaniforme; es tractaria d’un centre
metal-ldrgic molt actiu atesa la important quantitat de gresols trobats en una
superficie excavada relativament petita (QUERO & PRIEGO, 1976).

3. POSSIBILITATS D’EXPLOTACIO DE RECURSOS MINERS DEL
TERRITORI AL VOLTANT DE LA BAUMA [ DESENVOLUPAMENT
DE LA METAL-LURGIA “IN SITU”

La troballa d’almenys dos gresols a la bauma del Serrat del Pont testi-
monia, d’una banda, I’existéncia d’una metal-lirgia del coure i de ’altra, plan-
teja una série d’interrogants:

a. D’on procedia el coure utilitzat a la bauma? Es tractava de coure

nadiu o de mineral de coure?

Tot i que Catalunya no es caracteritza per ser una regié de grans
recursos minerals, I’explotacié d’aquests esti documentada al llarg de la
prehistoria. Coneixem mines subterranies o explotacions a I’aire lliure, exem-
ples de les primeres serien les mines de variscita de Gava explotades durant el
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Neolitic o el Forat de la Tuta de Riner, mina de coure explotada durant el
Bronze Mitja, mentre que 1’explotacié de filons a I’aire lliure d’atzurita i ma-
laquita esta testimoniada a la muntanya de Prades, el Priorat, amb la troballa
d’una seixantena de pics i masses amb una cronologia del Bronze Mitja.

Val a dir que a la zona del Pirineu Oriental, on es troba la bauma, no se
sap que hi hagi coure nadiu, perd si que existeixen filons minerals amb
components diversos, els quals han estat explotats fins fa poc per la mineria
de tipus tradicional. Aix{, mineralitzacions de bari acompanyades de plom i
ferro es localitzen encaixades entre granits i granodiorites dins el terme de
Montagut de Fluvia, és a dir, a I’altra riba del Llierca, i mineralitzacions de
plom, bari, fluor i zinc, al Bassegoda, on hi ha abundancia de calcopirita
(FOLCH 1984). Es possible que els minerals d’aquests filons a 1’aire lliure
haguessin estat recuperats ja durant el Calcolitic i I’edat del Bronze. Aquest
fet es podra verificar a partir de les analisis de les restes de mineral que hi ha a
Pinterior dels gresols trobats a la bauma.

b. Quines eren les técniques emprades en el treball del coure a la

bauma?

Les técniques metal-lirgiques son diferents i depenen de si es tracta de
coure nadiu o de mineral de coure (atzurita, malaquita, caicopirita...).

En el cas del coure nadiu, metall natural i relativament pur, pot ser
treballat mitjangant diversos procediments: martellatge en fred amb martells
i percussors de pedra per a fabricar petits objectes (grans de collaret i
punxons), martellatge després d’escalfar el coure a 200-300°C fet que el fa
més mal-leable, o pel sistema de fondre’l (només necessita 700°C) i abocar-
lo en motlies.

En canvi, el mineral de coure, per reduir-lo i separar el metall de la
ganga, cal concentrar i mantenir la temperatura al voltant dels 1.084° C. Per
arribar a obtenir aquesta temperatura les llars i els focs no sén suficients i cal
obrir un forat a terra, on es pot realitzar la combustié recoberta de branques i
matéria vegetal; en un segon moment les parets de la fossa es recobreixen de
pedres o amb un muret d’argila, per tal de facilitar I’augment de les tempera-
tures.

A la bauma del Serrat del Pont no s’han trobat estris (martells, motlles)
que ens puguin indicar quina era la técnica emprada en el treball del coure.
D’altra banda, hem de considerar possible la reduccié del mineral en brut en
una estructura de combusti6. Cal considerar també la possibilitat que el treball
del coure a la bauma es limités a la fosa d’objectes amortitzats.
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c. Quin tipus de produccié es duia a terme?

Es tractava d’obtenir petits objectes (punxons, grans de collaret) per a
cobrir les necessitats del grup on la produccié d’objectes era més nombrosa 1
estava destinada a sortir fora del grup? En aquest dltim cas, quina era la forma
de distribucié d’aquests objectes més enlla dels territoris de la gent establerta
a la bauma?
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