
Lacas  ETOH IPA
AC  
BUT

BG BDG DG PG PEG 400 PM PC MFN
TRIET 
85%

MONO 
ET

MIBIK PE
Consumo 
(Kgs)

% disolv. Kgs disolv.

Laca 39992 SH 0,075 0,028 23211 0,103 2390,733
Laca 39994 SH 0,076 0,032 2464 0,108 266,112
Laca 39915 0,078 0,033 0 0,111 0
Laca SH negra 39954.4 0,094 0,04 5007 0,134 670,938
Laca SH blanca 39957 0,054 0,022 274 0,076 20,824
Laca SH 39991 0,133 0,053 3331 0,186 619,566
Laca SH 39904 0,028 0,0405 0,0006 0 0,0691 0
Laca SH 39984 0,073 0,031 0 0,104 0
Laca SH 39902.1 0,06 0,036 0,058 0,003 65928 0,157 10350,696
Endurecedor 39021 9429 0 0
Laca relacable 4505 0,06 0,027 0,07 0 0,157 0
Laca SH 39982 Mate 0,08 0,03 0 0,11 0
SC‐11‐0169 cat     2084 0,56 1167,04
SC‐14‐0110 cat     8763 0,438 3838,194
Laca HH‐43‐0292/85207 18958 0,142 2692,036
Laca HH‐43‐1320 31743 0,21 6666,03
Laca 6773,90 0 0,08 0
Laub Print Lack 60‐40.4.T 0 0 0
Laub Print Harter 60‐31 0,2 0 0,2 0

Total lacas 171.192 28.682

PM = Metoxipropanol
MFN = Morfolina
TRIETANOL = Trietanolamina 85%
MONOET = Monoetanolamina

MIBIK = Metilisobutilcetona PEG = Polietilenglicol 400 PE = Etoxipropanol

ACET = Acetato de etilo DG = Dietilenglicol
ACBUT = Ac. de butilo PG = Propilenglicol

Taula de les concentracions de Compostos Orgànics Volàtils a la sortida de les lacadores

ETOH = Etanol BG = Butilglicol
IPA = Isopropanol BDG = Butildiglicol


