Efecte primari] B*C*D A*C*D A*B*D C*D D*B A*D D
Efecte basic A B C A*B A*C B*C A*B*C
Buidat caixera| Estrategia [ Diametre | Recobriment Velocitat tall | Rugositat
1 1 1 1 2 2 2 1 0,944
2 1 1 2 2 1 1 2 1,554
3 1 2 1 1 2 1 2 2,257
4 1 2 2 1 1 2 1 2,272
5 2 1 1 1 1 2 2 1,178
6 2 1 2 1 2 1 1 0,776
7 2 2 1 2 1 1 1 2,012
8 2 2 2 2 2 2 2 2,256
Mitjana 2 1,556 2,199 1,715 1,692 1558 1,662 1,811
Mitjana 1 1,757 1,113 1,598 1,621 1,754 1,650 1,501
Efecte -0,201 1,086 0,117 0,071 -0,196 0,013 0,310
Interseccio factors
aldl 3,2 blcl 21 Constant 3,5
a2dl 2,8 b2c1 4,3 Recorregut rugos 0,298
ald2 3,8 blc2 2,3 Error experiment: 1,0443
a2d2 3,4 b2c2 4,5
alcl 3,20 bld1l 1,7
az2cl 3,19 b2d1 4,3
alc2 3,83 b1d2 2,7
az2c2 3,03 b2d2 4,5
albl 2,5 cldl 2,96
a2bl 2,0 c2d1 3,05
alb2 4,5 cld2 3,43
a2b2 4,3 c2d2 3,81
Buidat caixera claveta - Rugositat
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