Efecte primari] B*C*D A*C*D A*B*D C*D D*B A*D D
Efecte basic A B C A*B A*C B*C A*B*C
Caixera Estratégia| Diametre |Recobriment Velocitat tall] Rug/temps
1 1 1 1 2 2 2 1 18,240
2 1 1 2 2 1 1 2 10,832
3 1 2 1 1 2 1 2 8,251
4 1 2 2 1 1 2 1 11,374
5 2 1 1 1 1 2 2 4,930
6 2 1 2 1 2 1 1 3,461
7 2 2 1 2 1 1 1 8,027
8 2 2 2 2 2 2 2 4,191
Mitjana 2 5,152 7,961 7,464 10,322 8,536 9,684 7,051
Mitjana 1 12,174 9,366 9,862 7,004 8,791 7,643 10,276
Efecte -7,022 -1,405 -2,398 3,318 -0,255 2,041 -3,225
Interseccio de factors
albl 29,072 cldl 26,267
a2bl 8,391 c2d1 14,835
alb2 19,625 cld2 13,181
a2b2 12,218 c2d2 15,022
aldl 29,614 blcl 23,170
a2dil 11,488 b2cl 16,278
ald2 19,083 blc2 14,293
a2d2 9,121 b2c2 15,565
Relaci6 rugositat-temps en caixera claveta
A*B,
4,00 C*D. D,
B*C
2,00 - |—|
0,00 — — L — L
L] I_I ac,
-2,00 - B, B*D
A*C*D C.
-4,00 - A*B*D D,
A*B*C
-6,00 -
-8,00 -—A

B*C*D




